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  هوا در كلرواتيلن تري از برداري نمونه براي شده دار عامل ديواره چند نانوتيوب كربن كارايي نامه: بررسي پايان عنوان

  چكيده:

 با. دهند مي اختصاص بخود را هوا هاي آلاينده از زيادي حجم كلرواتيلن، تري جمله از فرار آلي تركيبات: اهداف و مقدمه
 تعيين براي بالا كارايي با جاذب يك پيشنهاد صنعت، در وسيع كاربرد دامنه و كلرواتيلن تري قطعي سرطانزايي اثرات به توجه
 كربن حوزه در شده انجام اخير مطالعات طرفي از. است برخوردار بسزايي اهميت از صنعتي هاي محيط در ماده اين كمي

 و مواد. دارد را قطبي غير تركيبات واجذب و جذب توانايي جاذب يك عنوان به نانوتيوب كربن كه دهد مي نشان نانوتيوب
 غليظ، اسيدهاي توسط ديواره چند نانوتيوب كربن كردن دار عامل و) زدايي آمورف( كردن كربنيزه با طرح اين در: ها روش
 كروماتوگرافي گاز دستگاه توسط ها نمونه واجذب، عمل از پس. شد ديناميك و استاتيك اتمسفرهاي از برداري نمونه به اقدام
 ميانگين بر) آناليز تا زماني فاصله و غلظت جاذب، نوع( مختلف متغيرهاي تاثير و گرفتند قرار آناليز مورد جرمي سنج طيف

 در جذب كارايي معيار انحراف و ميانگين: ها يافته.شد سنجيده one‐way ANOVA تست و spss افزار نرم با جذب كارايي
 انحراف و ميانگين همچنين و باشد مي بيشتر نشده دار عامل و شده دار عامل ديواره چند نانوتيوب كربن به نسبت فعال كربن
 معيار انحراف و ميانگين. يافت كاهش متوالي بطور برداري نمونه از پس روز ده و پنج صفر، زماني بازه در جذب كارايي معيار

 در كارايي ميانگين تفاوت: گيري نتيجه).p>0.05(نداشت معناداري تفاوت ppm 53 و 35 ،18 هاي غلظت در جذب كارايي
 عاملي گروه مثبت تاثير ميزان بنابراين. باشد مي درصد 10 از كمتر نشده دار عامل و شده دار عامل ديواره چند نانوتيوب كربن

 تري: كليدي كلمات. كرد عنوان درصد 10 از كمتر ميانگين بطور توان مي را نانوتيوب كربن بستر در) COOH( كربوكسيل
 عاملي گروه برداري، نمونه ديواره، چند نانوتيوب كربن سطحي، جذب ، كلرواتيلن


